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(Stand 06/23)

In der nachstehenden Tabelle sind alle Fasern und Materialien gelistet, die fiir Produkte zur Auslobung gemaR des
Griner-Knopf-Standards 2.0 zugelassen sind. Dieses Dokument dient dazu, Erlduterungen zur

bereitzustellen. Eine Faser oder ein Material, welche(s) nicht in dieser Auflistung erfasst ist, wird
als Ausgangsmaterial fir Griiner-Knopf-Produkte ausgeschlossen. Die Anforderungen gelten fiir alle Fasern und Mate-
rialien, die nach EU-Kennzeichnungsverordnung in der Textilkennzeichnung (in der Regel im Pflegeetikett) ausgewie-
sen werden.! Gewichtsanteile (laut Textilkennzeichnung) beziehen sich jeweils auf die ausgewiesenen Komponenten.

Um ein Produkt mit dem Griinen Knopf 2.0 auszuzeichnen, missen zusatzlich zur Erflllung der Faser- und Materialan-
forderungen, anerkannte Siegel fur Lieferkettenstufen Nassprozesse und Konfektion vorliegen. Die hier erlauterte
Faser- und Materialliste definiert lediglich den Nachweis fiir die Stufe der Rohstoffgewinnung:

In diesem Dokument finden Sie die aktuell anerkannten Siegel fir jede der zugelassenen Fasern, sofern ein aner-
kanntes Siegel vorliegen muss. Eine Ubersicht der anerkannten Siegel fiir die Nassprozesse und die Konfektion fin-
den Sie . Gegebenenfalls missen Siegel also kombiniert werden.

Bitte beachten Sie, dass die anerkannten Siegel fortlaufend aktualisiert und erweitert werden und
somit weitere Siegel hinzukommen.

1 Sollten Produkte nicht unter die EU-Kennzeichnungsverordnung fallen, muss das Unternehmen die Materialkomposition nach-
weisen kdnnen.


https://www.gruener-knopf.de/sites/default/files/file/2022-08/Gr%C3%BCner%20Knopf_Liste%20zugelassener%20Fasern%20und%20Materialien.pdf
https://www.gruener-knopf.de/sites/default/files/file/2022-08/Gr%C3%BCner%20Knopf_Liste%20zugelassener%20Fasern%20und%20Materialien.pdf
https://www.gruener-knopf.de/anerkannte-siegel
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Auswahl der zugelassenen Fasern und Materialien

Fasern und Materialien sind in der Regel dann zul&ssig, wenn sie a) rezykliert sind oder b) als neue Fasern/Materialien
prinzipiell kreislauffahig sind. Eine Kreislauffahigkeit wird als gegeben angenommen, wenn

fir Fasern und Materialien ein geringer SVHC-Gehalt nachgewiesen werden kann, sowie

eine grundsatzliche werkstoffliche Rezyklierbarkeit gegeben ist (d. h., der Schmelzpunkt liegt unter Punkt fiir
thermische Zersetzung des Polymers) oder

eine biologische Abbaubarkeit moglich ist. (Die biologische Abbaubarkeit des Fasermaterials ist nach 1SO
14851 bzw. Norm EN 13432 gegeben)

Ausgewahlte tierische Fasern sind nur zuldssig, wenn die Gewinnungsbedingungen aus tierethischen Gesichtspunkten
vertretbar sind.

Anwendungsbezogene Ausnahmeregelungen fiir den Fasereinsatz

Bestimmte Fasern diirfen nur in definierten Ausnahmefallen in Griiner-Knopf-Produkten enthalten sein. Unternehmen
miussen darlegen konnen, dass ein Produkt im Rahmen einer der in Spalte ,,Ausnahme” definierten Anwendungsbe-
reiche vertrieben wird. Es gelten dann die jeweils definierten Ausnahmeregelungen zur Zulassung von Fasern und
Materialien. Ein Nachweis zur Berechtigung von einer Ausnahme muss entsprechend bei der Produktpriifung in der
Evaluierung und/oder bei der Produktnachmeldung vor- bzw. nachgewiesen werden kénnen.

Nachweis der Erfiillung von Nachhaltigkeitsanforderungen durch Siegel (Zulassungsbe-
dingung)

Einige der zugelassenen Fasern und Materialien haben eine zusatzliche Zulassungsbedingung: sie miissen nach dem
Grinen-Knopf-Standard 2.0 Anforderungen an ihre nachhaltige Gewinnung erfiillen, welche (iber anerkannte Siegel
nachgewiesen werden. Fir diese Fasern und Materialien ist demnach erforderlich, dass am auszulobenden Produkt
das anerkannte Siegel vorliegt (siehe Spalte ,Zulassungsbedingung” in der Tabelle). Der Prozess und die Anforderun-
gen fiur die Anerkennung von Siegel werden in dem separaten Dokument Griiner-Knopf-Standard 2.0 — Prozess und
Anforderungen fiir die Anerkennung von Siegeln (Meta-Siegelansatz) (Link) definiert.


https://www.gruener-knopf.de/meta-standard
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Bitte stellen Sie sicher, die aktuelle Liste von unserer \Website herunterzuladen, da weitere Siegel das Benchmarking durchlaufen werden.

Liste zugelassener Fasern und Materialien und anerkannte Siegel

Bezeichnung durch
EU-Textilkennzeich-
nungs-verordnung
vorgeschrieben.

Faserart

Bis zu wie viel % darf
die Faser eingesetzt
werden?

%-Angabe bezieht sich
auf das Endprodukt.

Anerkanntes Siegel

notig?

In Ausnahmefillen

erlaubt?

Gewichts-
anteil

Zulassungsbedingung

Wenn eine Faser nur in Ausnahmefal-
len eingesetzt werden darf, werden
die Ausnahmebereiche hier spezifi-
ziert.

Gibt an welches Siegel fiir welche Faser anerkannt ist
und welche Nachweise fiir Ausnahmeregeln einge-
bracht werden mussen.

Bitte beachten Sie, dass eine Auslobung mit einem an-
erkannten Siegel nicht unbedingt ausreicht, sondern
der Anteil zertifizierter Fasern am Produkt ausschlag-
gebend ist.

Ausnahme

Anerkannte Siegel und Nachweise fiir Ausnahmeregeln

Erlduterung

Angabe
gemdps
Textilkenn-
zeichnung

Fiir einige Faserarten ist
es erforderlich, dass das
Produkt zur Kennzeich-
nung mit einem vom
Griinen Knopf anerkann-
ten Siegel fiir die einge-
setzten Fasern/Materia-
lien berechtigt ist.

In einigen Fdllen gilt
diese Anforderung erst
ab einem bestimmten
Gewichtsanteil.

Flir bestimmte Fasern kénnen in eingegrenzten
Anwendungsbereichen (Geschdftsmodell
und/oder Produkttyp) Ausnahmen definiert sein.

Aktueller Stand Juni 2023



https://www.gruener-knopf.de/erlaeuterung-fasern
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GESCHAFTSSTELLE

Chemiefasern aus natiirlichen Polymeren (Regenerat)

Gewichts-

. Ausnahme
anteil

Faserart Zulassungsbedingung

Anerkannte Siegel und Nachweise bei Ausnahmeregeln

gen an den Faser- und Materialeinsatz eingebracht werden.

den Faser- und Materialeinsatz eingebracht werden.

L Il (CLY >0% laubt mit kann- -
el (57 ? ferriuSie n;nl anerkann e Global Organic Textile Standard (GOTS), wenn Faseranteil am
& Endprodukt iiber (>)10% und bis (<)30%?2 betrigt
e Organic Content Standard (Textile Exchange)
Zum Beispiel:

e Besteht ein Produkt aus 15% Lyocell und 85% beliebige kbA-Naturfasern, kann das GOTS-Siegel als Nachweis fiir die Erfillung der Griiner-Knopf-Anforderun-

e Besteht ein Produkt aus 9 % Lyocell und 91% beliebiger kbA-Naturfaser, kann das GOTS-Siegel nicht als Nachweis fiir die Griiner-Knopf-Anforderungen an

Modal >0% erlaubt mit anerkann- -
? . e Organic Content Standard (Textile Exchange)
tem Siegel
regenerierte >0% ohne Anforderungen zu- | - L. .
. e Kein Siegel notwendig
Proteinfasern aus gelassen
Milch
regenerierte >0% ohne Anforderungen zu- | - s .
. e Kein Siegel notwendig
Proteinfasern aus gelassen
Soja
Viskose >0% erlaubt mit anerkann- -
? . e Organic Content Standard (Textile Exchange)
tem Siegel

2 GOTS ist fiir Chemiefasern fiir den Faseranteil am Produkt iiber (>)10% und bis (<)30% anerkannt. Fiir Faseranteile unter (<)10% sind die GOTS-Anforderungen nicht ausrei-
end und konnen nicht als Nachweis fiir die Erfillung der Griner-Knopf-2.0-Anforderungen eingebracht werden.
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Chemiefasern aus kiinstlichen Polymeren (Synthetik)

Gewichts-

Faserart anteil Zulassungsbedingung Ausnahme Anerkannte Siegel und Nachweise bei Ausnahmeregeln

Die 70/30-Regel gilt ibergeordnet fiir alle in dieser Tabelle genannten Synthetikfasern und erméglicht ihren Einsatz als virgin Fasern bis zu einem Anteil von 30% am End produkt.
Fiir bestimmte Anwendungsbereiche sind Ausnahmen definiert, die einen Einsatz bestimmter virgin Fasern von mehr als 30% ermaoglichen.

NEU: Liegt ein anerkanntes Siegel fir mind. 70% der Fasern
NEU: ,70/30-Regel”: Wenn das Endprodukt bzw. Materialien im Produkt vor (zugelassene recycelte Fa-
zu mindestens 70% aus zugelassenen Fasern sern, nachhaltige Baumwolle und nachhaltige Regeneratfa-
mit anerkanntem Siegel besteht, dirfen die in | sern), dann muss fiir den Einsatz von max. 30% der in dieser
bis max. dieser Auffiihrung gelisteten Synthetikfasern | Liste genannten Synthetikfasern kein anerkanntes Siegel mehr
30%; ohne Zertifizierung (virgin) eingesetzt wer- vorgelegt werden, d.h. es diirfen virgin Fasern eingesetzt wer-
den. den (Achtung Sonderregelung fiir Polyester: es muss trotzdem
in ein anerkanntes Siegel fiir virgin Polyester vorgelegt werden).
o . Ausnahme Sonderregelungen:
V.l.rgm_Chemlefasern aus | _tillen bis e Elasthan und (NEU:) Elastolefin sind hier- | Die anerkannten Siegel sowie zusatzliche Ausnahmen fir virgin
kunstllch.en Rl 100% von ausgenommen und diirfen nur bis Polyester sind weiter unten in der Liste separat aufgefiihrt. Fa-
(Synthetik) max. 10% eingesetzt werden (siehe Rege- | sern, mit der Zulassungsbedingung ,nur in Ausnahmefillen er-
lungen unten) laubt”, wie z.B. Aramid, fallen nicht unter diese Regelung.
e  Firvirgin Polyester (>0%) muss weiterhin
ein anerkanntes Siegel vorliegen. In definierten Ausnahmefallen (s.u.) kann der Einsatz von virgin
Chemiefasern bis zu 100% ausmachen.

Zum Beispiel:

e  Besteht ein Produkt aus 70% OCS-Baumwolle und 30% virgin Polyamid, erfiillt es die Griiner-Knopf-Anforderungen an den Faser- und Materialeinsatz.

e Besteht ein Produkt aus 50% GRS-Polyester, 30% OCS-Baumwolle und 20% virgin Polyester mit OEKO-TEX®STANDARD 100, erfiillt es die Gruner-
Knopf-Anforderungen an den Faser- und Materialeinsatz.

e Besteht ein Produkt aus 70% OCS-Baumwolle und 30% Aramid, erfillt es die Griiner-Knopf-Anforderungen an den Faser- und Materialeinsatz nur,
wenn fur Aramid eine Ausnahmeregel (z.B. fir PSA) geltend gemacht werden kann.
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Chemiefasern aus kiinstlichen Polymeren (Synthetik)

Faserart

Gewichts-

anteil Zulassungsbedingung

Ausnahme

Anerkannte Siegel und Nachweise bei Ausnahmeregeln

Aramid >0% nur in Ausnahmefillen Einsatz von Faser moglich (ohne Siegel), so- NEU: Der Nachweis fiir die Ausnahmeregel erfolgt tiber die CE-
erlaubt (ohne Mengen- fern das Produkt mindestens eine der folgen- | Kennzeichnung des Produkts gemafR Verordnung (EU)
begrenzung) den Eigenschaften erfillt: 2016/425.
o  Feuerwehrschutzkleidung nach EN 469
e Schutzwesten, die den technischen
Richtlinien ,Ballistische Schutzweste”
entsprechen missen
e Schutzkleidung gegen Hitze und Flam-
men nach EN 1SO 11612:2015
e Schutzkleidung fiir SchweilRen und ver-
wandte Verfahren nach EN ISO
11611:2015 KI. 1- A1+A2
e NEU: Weitere Schutzkleidung gemalR
Verordnung (EU) 2016/425
Zum Beispiel:
e  Schutzkleidung aus 100% Aramid kann auf Basis der Ausnahme fiir Produkte, die unter die EU-Verordnung 2016/425 fallen, die Griiner-Knopf-Anfor-
derungen an den Faser- und Materialeinsatz erfiillen. Der Nachweis erfolgt Gber die verpflichtende CE-Kennzeichnung dieser Produkte.
Carbonfasern >0% nur in Ausnahmefillen Einsatz von Faser moglich (ohne Siegel), so- NEU: Der Nachweis fiir die Ausnahmeregel erfolgt Gber die CE-
erlaubt (ohne Mengen- fern das Produkt mindestens eine der folgen- | Kennzeichnung des Produkts gemal Verordnung (EU)
begrenzung) den Eigenschaften erfillt: 2016/425.

e elektrostatische Ableitfahigkeit zur Er-
fillung der Antistatik-Norm EN 1149-3
(Ladungsabbau)

N
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EN 1149-5:2018 Schutzbekleidung -
Elektrostatische Eigenschaften
EN ISO 11612:2015 Schutzkleidung zum
Schutz gegen Hitze und Flammen
EN ISO 11611:2015 KI. 1-A1+A2 Schutz-
kleidung fir SchweiBen und verwandte
Verfahren
EN 13034:2005 + A1:2009 Schutzklei-
dung gegen flussige Chemikalien (Typ 6)
EN 14058 Schutzkleidung - Kleidungsstii-
cke zum Schutz gegen kiihle Umgebung
EN 342 Kalteschutzkleidung

Weitere Schutzkleidung gemaR
Verordnung (EU) 2016/425

Elasthan bis max. ohne Anforderungen zu- | - e Kein Siegel notwendi

10% gelassen ein Slegel notwendig

Zum Beispiel:

e Besteht ein Produkt aus 90% GRS-Polyester und 10% Elasthan, erfillt es die Griiner-Knopf-Anforderungen an den Faser- und Materialeinsatz. Liegt
der Elasthan Anteil Gber 10% kann das Produkt nicht mit dem Griinen Knopf ausgezeichnet werden.

Elastolefin bis ohne Anforderun- - . Kein Siegel notwendi

max. 10 % | gen zugelassen g g
Modacryl (MAC) >0% nur in Ausnahmefallen Einsatz von Faser moglich (ohne Siegel), so- Der Nachweis fiir die Ausnahmeregel erfolgt liber die CE-

erlaubt (ohne Mengen-
begrenzung)

fern das Produkt mindestens eine der folgen-
den Eigenschaften erfillt:

EN ISO 11612:2015 Schutzkleidung ge-
gen Hitze und Flammen

EN ISO 11611:2015 KI. 1-A1+A2 Schutz-
kleidung fiir Schweillen und verwandte
Verfahren

Kennzeichnung des Produkts gemaR Verordnung (EU)
2016/425.
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e EN 13034:2005 + A1:2009 Typ 6 Schutz-
kleidung gegen flissige Chemikalien

. Weitere Schutzkleidung gemaR
Verordnung (EU) 2016/425

Polyacryl (PAC) >0% nur in Ausnahmefallen Einsatz von moglich (ohne Siegel), sofern das Der Nachweis fur die Ausnahmeregel erfolgt tiber die CE-
erlaubt (ohne Mengen- Produkt mindestens eine der folgenden Ei- Kennzeichnung des Produkts gemaR Verordnung (EU)
begrenzung) genschaften erfullt: 2016/425.
e UV-Schutz gemall EN 13758-1 oder UV-
Standard 801
Polyacrylnitril >0% nur in Ausnahmefillen Einsatz von moglich (ohne Siegel), sofern das Der Nachweis fiir die Ausnahmeregel erfolgt iber die CE-
erlaubt (ohne Mengen- Produkt mindestens eine der folgenden Ei- Kennzeichnung des Produkts gemaR Verordnung (EU)
begrenzung) genschaften erfillt: 2016/425.
e  UV-Schutz gemalR EN 13758-1 oder UV-
Standard 801
Polyamid 6.6. (Nylon) >0% erlaubt mit anerkanntem ) . e Global Organic Textile Standard (GOTS), wenn Faseranteil
. . . Schutzkleidung gemaR Verordnung . R . 2
Siegel und in Aus- am Endprodukt tGiber (>)10% und bis (<)30% betragt
) (EU) 2016/425 .
nahmefillen (ohne Men- e Global Recycled Standard (Textile Exchange)
genbegrenzung) e Recycled Claim Standard (Textile Exchange)
Der Nachweis fuir die Ausnahmeregel erfolgt tiber die
CE-Kennzeichnung des Produkts gemaR Verordnung (EU)
2016/425
sonstige Polyamide (PA >0% erlaubt mit anerkanntem e Global Organic Textile Standard (GOTS), wenn Faseranteil

6, PA11 und weitere)

Siegel und in Aus-
nahmefallen (ohne Men-
genbegrenzung)

. Schutzkleidung gemaR Verordnung
(EU) 2016/425

am Endprodukt iiber (>)10% und bis (<)30%?>
e Global Recycled Standard (Textile Exchange)
e Recycled Claim Standard (Textile Exchange)




GRUNER
KN® PF

Der Nachweis fiir die Ausnahmeregel erfolgt iber die
CE-Kennzeichnung des Produkts gemal Verordnung (EU)
2016/425.

Zum Beispiel:

Besteht ein Produkt aus 50% CmiA-Baumwolle und 50% GRS-Polyamid, erfiillt es die Griiner-Knopf-Anforderungen an den Faser- und Materialeinsatz.
Besteht ein Produkt aus 50% CmiA-Baumwolle und 50% virgin Polyamid, erfiillt es die Griiner-Knopf-Anforderungen an den Faser- und Materialein-
satz jedoch nur in Ausnahmefillen fiir PSA-Produkte.

Polyester (recycelt)

5 .
>0% :ir;aglﬁt mit anerkanntem | - e Global Organic Textile Standard (GOTS), wenn Faseranteil
am Endprodukt bis (<) 30% betragt
e Global Recycled Standard (Textile Exchange)
e Recycled Claim Standard (Textile Exchange)
. OEKO-TEX® STANDARD 100 entsprechend des Zerti-
fikats fur Recyclinganteil
. OEKO-TEX® MADE IN GREEN abhédngig vom zugrun-
deliegenden OEKO-TEX® STANDARD 100 Zertifikat (s.o.)
Zum Beispiel:

Besteht ein Produkt aus 35% RCS-Polyester und 65% OCS-Baumwolle erfiillt es die Griiner-Knopf-Anforderungen an den Faser- und Materialeinsatz.
Besteht ein Produkt aus 35% RCS-Polyester und 65% virgin Polyester, erfiillt es die Griiner-Knopf-Anforderungen an den Faser- und Materialeinsatz
nicht. Es sei denn, es kann eine der Ausnahmen fiir virgin Polyester geltend gemacht werden (s.u.)

Polyester (virgin)

>0%

in Ausnahmeféllen mit Einsatz von Faser (mit anerkanntem Siegel)
anerkanntem Siegel er- moglich sofern das Produkt mindestens eine
laubt der folgenden Eigenschaften erfullt:

Gewerbliche Nutzung gemaR:
e einer der im Anforderungskatalog fur
leasinggeeignete Textilien nach dem

e  bluesign® PRODUCT
e  OEKO-TEX® STANDARD 100 Produktkategorie 1-33

3-Produkte der Kategorie 4 miissen gemaR den OEKO-TEX-Anforderungen an die Produkte der Kategorien 1-3 getestet werden.
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ODER

Hohenstein Qualitatsstandard (HQS)
701 ff zu erfullenden Norm.

Erfallung der Anforderungen an Produkt-
oder Materialeigenschaften gemaR:

ENV 14237:2002 Textilien im Gesund-
heitswesen
ODER
Industriewdschegeeignet nach ISO
15797 bzw. ISO 30023
ODER

DIN EN 13795-1 oder -2 Operati-
onskleidung und -abdecktiicher
ODER

Weitere Schutzkleidung gemaR
Verordnung (EU) 2016/425

e OEKO-TEX® MADE IN GREEN OEKO-TEX®

STANDARD 100 Produktkategorie 1-3)3

(inkl.

Pfle-
gekennzeichnung nach 1SO 30023 oder Typpriifung nach I1SO
30023 oder Konformitatsnachweis nach HQS 702 fiir ein Textil
in der Farbe weil3

Pflegekennzeichnung nach I1SO 30023
oder Typprifung nach I1SO 30023 oder Konformitdtsnachweis
nach HQS 703 fiir ein Textil in der Farbe weils

Pflegekennzeichnung nach I1SO 30023 oder
Typprifung nach 1ISO 30023 oder Konformitdtsnachweis nach
HQS 704 fur ein Textil in der Farbe weil
Konformitatsnachweis nach HQS 705 fiir ein Textil
in der Farbe weild
Konformitatsnachweis nach HQS 706 fir ein Tex-
til in der Farbe weil
Konformitdtsnachweis nach HQS 707, ohne
Farbechtheiten
Konformitatsnachweis nach HQS 708 fir ein
Textil in der Farbe weill
Konformitatsnachweis nach HQS 709 fir ein
Textil in der Farbe weill
: Konformitatsnachweis nach
ENV 14237, Tabelle 2
Konformitatsnachweis nach
ENV 14237, Tabelle 7
Konformitatsnachweis
nach DIN EN 13795-1

10
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Konformitdtsnachweis nach
DIN EN 13795-2

CE-Kennzeichnung gemaR Verordnung (EU)
2016/425

Als Nachweis flr eine Ausnahme fir industriewaschege-
eignete Textilien kann aufRerdem eine unterschriebene Selbst-
erklarung nach Vorlage der Geschaftsstelle Griiner Knopf sein
oder eine Ausweisung der ISO 15797 am Produkt.

Zum Beispiel:

e Ein Produkt aus 100% virgin Polyester kann die Griiner-Knopf-Anforderungen an den Faser- und Materialeinsatz erfiillen, wenn eine der oben genann-
ten Ausnahmen geltend gemacht werden kann (zum Beispiel, wenn bestatigt werden kann, dass ein Textil industriewdschegeeignet ist) und zusatzlich

ein anerkanntes Siegel, wie OEKO-TEX®STANDARD 100, am Produkt vorliegt.

5 ;
Polyethylen >0% zir(l,agiTt mit anerkanntem | - e Global Organic Textile Standard (GOTS), wenn Faseranteil
am Endprodukt iiber (>)10% und bis (<)30%? betrigt
e Global Recycled Standard (Textile Exchange)
e Recycled Claim Standard (Textile Exchange)
5 .
Polyharnstoff >0% :ir;zl;?t mit anerkanntem | - e Global Organic Textile Standard (GOTS), wenn Faseranteil
am Endprodukt iiber (>)10% und bis (<)30%?2 betrigt
e Global Recycled Standard (Textile Exchange)
e Recycled Claim Standard (Textile Exchange)
- 5 .
Polylactid >0% :ir;agljt mit anerkanntem | - e Global Organic Textile Standard (GOTS), wenn Faseranteil
am Endprodukt iiber (>)10% und bis (<)30%?2 betrigt
o Global Recycled Standard (Textile Exchange)
e Recycled Claim Standard (Textile Exchange)

11
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Polyproylene >0% erlaubt mit anerkanntem
yproy 0 Sie l;| ! Global Organic Textile Standard (GOTS), wenn Faseranteil
& am Endprodukt iiber (>)10% und bis (<)30%2 betrigt
Global Recycled Standard (Textile Exchange)
Recycled Claim Standard (Textile Exchange)
Polyurethane >0% erlaubt mit anerkanntem

Siegel

Global Organic Textile Standard (GOTS), wenn Faseranteil
am Endprodukt iiber (>)10% und bis (<)30%? betrigt
Global Recycled Standard (Textile Exchange)

Recycled Claim Standard (Textile Exchange)

12
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Pflanzliche Fasern/Materialien

Faserart

Baumwolle

Gewichts-

anteil

Zulassungsbedingung Ausnahme Anerkannte Siegel

o ;
>0% :ir;agl;?t mit anerkanntem - e Cotton made in Africa (CmiA)*
e Global Organic Textile Standard (GOTS)
e IVN Naturtextil zertifiziert BEST (IVN BEST)
e Organic Content Standard (Textile Exchange)
e Fairtrade Cotton®
e NEU: OEKO-TEX® ORGANIC COTTON
e NEU: OEKO-TEX® STANDARD 100 ,,organic”
e NEU: OEKO-TEX® MADE IN GREEN abhéangig vom OEKO-
TEX® ORGANIC COTTON oder OEKO-TEX® STANDARD 100
Zertifikat
Fiir recycelte Baumwolle:
e Global Recycled Standard (Textile Exchange)
e Recycled Claim Standard (Textile Exchange)
Zum Beispiel:

Besteht ein Produkt aus 50% CmiA-Baumwolle und 50% GRS-Polyester, erfiillt es die Griiner-Knopf-Anforderungen an den Faser- und Materialeinsatz.
Besteht ein Produkt zu 50% konventioneller-Baumwolle und zu 50% aus GRS-Polyester, erfiillt es die Griiner-Knopf-Anforderungen an den Faser- und
Materialeinsatz nicht.

4 CmiA: Hard Identity Preserved und Mass Balance

airtrade-Produkt-Siegel (in der Farbe schwarz/riickverfolgbar) und Fairtrade-Rohstoff-Siegel (in der Farbe weiR/Mengenausgleich)

7
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Abaca-Faser >0% ohne Anforderungen zu- |- . )
Kein Siegel notwendig
(Bananenfaser) gelassen
Alfa >0% ohne Anforderungen zu- |- e .
Kein Siegel notwendig
gelassen
Bastfasern (Ramie, Sisal, |>0% ohne Anforderungen zu- |- e .
Kein Siegel notwendig
Sunn) gelassen
Ginster >0% ohne Anforderungen zu- |- L. .
Kein Siegel notwendig
gelassen
Hanf >0% ohne Anforderungen zu- |- . .
Kein Siegel notwendig
gelassen
Henequen (Agave >0% hne Anford -
quen (Agave) 0 ohne Anforderungen zu Kein Siegel notwendig
gelassen
Jute >0% ohne Anforderungen zu- |- . ]
Kein Siegel notwendig
gelassen
Kapok >0% ohne Anforderungen zu- |-
o 0 & Kein Siegel notwendig
gelassen
Kokos >0% ohne Anforderungen zu- |- o .
Kein Siegel notwendig
gelassen
Leinen >0% ohne Anforderungen zu- |- o .
Kein Siegel notwendig
gelassen
M A >0% hne Anford - -
aguey (Agave) b ohne Anforderungen zu Kein Siegel notwendig
gelassen
Nessel >0% ohne Anforderungen zu- |- . .
Kein Siegel notwendig
gelassen
Sonstige Naturfasern bis max. ohne Anforderungen zu- |- . ]
Kein Siegel notwendig
30 % gelassen
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KNOPF

Tierische Fasern

Faserart :::::fhts- Zulassungsbedingung Ausnahme Anerkannte Siegel
Alpaka-Wolle >30% erlaubt mit anerkanntem |-
P 0 Siegl:el ! e Global Organic Textile Standard (GOTS)
e VN Naturtextil zertifiziert BEST (IVN BEST)
e Organic Content Standard (Textile Exchange)
Alpaka-Wolle bis max. ohne Anforderungen zu- |- L )
o Kein Siegel notwendig
30% gelassen
Zum Beispiel:

e Besteht ein Produkt aus 35% OCS-Wolle und 65% OCS-Baumwolle erfiillt das Produkt die Griiner-Knopf-Anforderungen an den Faser- und Materi-

aleinsatz.

e Besteht ein Produkt aus 25% Wolle und 75% OCS-Baumwolle erfiillt das Produkt die Griiner-Knopf-Anforderungen an den Faser- und Materialein-
satz.

e Besteht ein Produkt aus 35% Wolle und 75%0CS-Baumwolle, erfiillt das Produkt die Griiner-Knopf-Anforderungen an den Faser- und Materialein-
satz nicht.

Diese Logik gilt fiir Alpaka, Mohair und Schafwolle gleichermaRen.

Angora >0% nicht erlaubt
. . 0 ! ! e Nicht erlaubt
(Kaninchen)
Kamelhaar >0% ohne Anforderungen zu- L. .
e Kein Siegel notwendig
gelassen
Kaschmir-Wolle >0% ohne Anforderungen zu- |- L. .
e Kein Siegel notwendig
gelassen
Lama-Wolle >0% ohne Anforderungen zu- |- L. .
e Kein Siegel notwendig
gelassen
Mohair > 30% erlaubt mit anerkanntem |-
? Siegel ¢ Global Organic Textile Standard (GOTS)
¢ IVN Naturtextil zertifiziert BEST (IVN BEST)
e Organic Content Standard (Textile Exchange)
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Responsible Mohair Standard (Textile Exchange)

Mohair bis max. ohne Anforderungen zu- Kein Siegel not di
30% gelassen ein Siegel notwendig
Schafwoll >30% laubt mit kannt
chatwotle ° :ireaguel mit anerkanntem Global Organic Textile Standard (GOTS)
IVN Naturtextil zertifiziert BEST (IVN BEST)
Organic Content Standard (Textile Exchange)
Responsible Wool Standard (Textile Exchange)
Schafwolle bis max. ohne Anforderungen zu- Kein Siegel not di
30 % gelassen ein Siegel notwendig
Seide >0% ohne Anforderungen zu- . e .
Kein Siegel notwendig
gelassen
Yak-Wolle >0% ohne Anforderungen zu- . e .
Kein Siegel notwendig
gelassen
Alle weiteren tierischen | >0 % ohne Anforderungen zu-

Fasern

gelassen

Kein Siegel notwendig
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KNOPF

Sonstige Materialien

Gewichts-

Materialart anteil Zulassungsbedingung  Ausnahme Anerkannte Siegel

Daunen und >30% erlaubt mit anerkanntem |-

Federn Siegel e Responsible Down Standard (Textile Exchange)

e NEU: bluesign® PRODUCT

Zum Beispiel:
Laut EU-Textilkennzeichnungs-VO muss fiir Textilerzeugnisse, die aus mehreren Komponenten bestehen, jede Komponente getrennt angegeben werden.
Daraus ergibt sich fur den Griinen Knopf Folgendes:

e Eine Jacke aus einem Oberstoff aus 100% GRS-Polyester und einer Fillung aus 100% RDS-zertifizierten Daunen erfillt die Griiner-Knopf-Anforde-
rungen an den Faser- und Materialeinsatz.

e EineJacke aus einem Oberstoff aus 100% GRS-Polyester und einer Fiillung aus 100% Daunen erfillt die Griner-Knopf Anforderungen an den Faser-
und Materialeinsatz nicht.

Daunen und bis max. ohne Anforderungen zu- |- e Kein Siegel not di
Federn 30% gelassen ein Slegel notwendig
Dinkelspelzen >0% ohne Anforderungen zu- |-
B 0 & e Kein Siegel notwendig
gelassen
Leder >0% nicht erlaubt -
0 ! ! e Nicht erlaubt
Naturkautschuk >0% ohne Anforderungen zu- |- s .
e Kein Siegel notwendig
gelassen
Naturlatex >0% ohne Anforderungen - L. .
e Kein Siegel notwendig
Pel >09 icht erlaubt -
e % nicht erfau ¢ Nicht erlaubt
TPU (Membran) >0% ohne Anforderungen zu- |- L. )
e Kein Siegel notwendig
gelassen
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Alle weiteren nicht auf-
gefiihrten Fasern und
Materialien

bis max. 3 %

ohne Anforderungen zu-
gelassen

Kein Siegel notwendig
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